(| | RAPPORTO DI PROVA: CAMPIONATURE SPECIALI
A4 CARBOSULCIS.
LABAN Data RdP: N° RdP Prelievo del
10/03/04 06/04 30/09/03
Campione LabN° | PesoKg | Utot% | Uew | Uin | Mvew | A% |cfissow| Nw | cow H% | Stot% |02 diff % Kﬁ;/sKg K;ﬁ/'Kg
0-120  (+0,1mm) | 725/03 - - - 2,59 24,55 70,89 1,97 - - - 3,59 - 1383 -
0-120 (-0,1mm) | 725/03 - - - 2,91 18,66 74,00 4,43 - - - 2,49 - 1083 -
120-240 (+0,1mm) | 725/03 - - - 3,38 31,81 53,84 10,97 - - - 4,76 - 278l -
120-240 (-0,1mm) | 725/03 - - - 3,03 24,38 65,11 7,48 - - - 3,01 - 1825 -
240-360 (+0,1mm) | 725/03 - - - 3,20 30,62 56,09 10,09 - - - 4,40 - 2600 -
240-360 (-0,1mm) | 725/03 - - - 2,60 23,75 65,40 8,25 - - - 2,97 - 1829 -
360-480 (+0,1mm) | 725/03 - - - 5,40 38,50 34,14 21,96 - |- - 5,11 - 4283 -
360-480 (-0,1mm) | 725/03 - - - 2,57 19,97 74,67 2,79 - \ - - 2,09 - 971 -
480-600 (+0,1mm) | 725/03 - - - 5,93 39,49 30,47 24,11 - \ - - 4,94 - 4544 -
480-600 (-0,1mm) | 725/03 - - - 3,23 21,29 68,36 7,12 - \ - - 2,26 - 1529 -
600-720 (+0,1mm) | 725/03 - - - 6,81 44,57 12,86 35,76 - | - - 5,67 - 5862 -
600-720 (-0,1mm) | 725/03 - - - 3,63 33,18 52,72 10,47 - | - - 3,82 - 2766 -
720-840 (+0,1mm) | 725/03 - - - 7,28 44,75 12,51 35,46 - - - 5,35 - 5906 -
720-840 (-0,1mm) | 725/03 - - - 3,28 32,21 55,07 9,44 - - - 3,44 - 2577 -
840-960 (+0,1mm) | 725/03 - - - 6,85 41,53 15,86 35,76 - - - 4,92 - 5513 -
840-960 (-0,1mm) | 725/03 - - - 2,15 19,87 75,96 2,02 - - - 1,77 - 850 -
960-1080 (+0,1mm)| 725/03 - - - 0,30 5,99 93,71 0,00 - - - 0,00 - 0,00 -
960-1080 (-0,1mm) | 725/03 - - - 1,57 8,33 90,10 0,00 - - - 0,00 - 72 -

Note: | FS4 - Bacino Decantazione Fini: (+0,1 e -0,1 mm).

Analisi per riutilizzo Fini TRATT.
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